Analiza skitadu chemicznego:

STALE DUROSTAT?® oparte sg o koncepcje
niskiej zwartosci wegla. Niskie zawartosci rownowaznika

s or

wegla potwierdzajg doskonatg spawalnosc.

WARTOSCI REFERENCYJNE TYPOWEGO SKEADU CHEMICZNEGO

Rodzaj stali GubosSblachy ¢ Si Ms P S Al € Mo B CEV' CET
8 < 20mm )
516" <2532 013 035 140 0020 0005 0030 050 010 0002 050 031
=>20=60mm
25/32'<73/@ 015 035 140 0020 0005 0030 050 030 0002 056 035
DUROSTAT500 10 <35 mm e
SR 047

25/6: !._5_2;3/-8;.""_ 027 035 120 0020 0005 0030 040 040 0.003 056

Kalkulacja rownowaznika wegla:  CEV'
CET?

Il

C + Mn/6 + (Cr+Mo-+V)/5 + (Ni+Cu)/15

Il

C + (Mn+Mo)/10 + (Cr+Cn})/20 + Ni/40, (SEW088)







